3МРОА  24.11. 2020     Химия     Грешнякова О.Ф.

1 вариант Алексеев, Выровщиков, Грачев,Иванов,Кривко, Митин,Разумов, Фролов, Ерицян,Кривко,Федоров

2 вариант : Все остальные

Лабораторная работа №3

 « Решение задач на расчеты массовой  доли компонентов смеси, массовой доли примесей»
Цель: научиться производить расчёты  

 Массовую долю вещества в смеси или растворе вычисляют как отношение массы вещества, входящего в состав смеси, к массе всей смеси. Массовую долю часто выражают в процентах. Для этого отношение массы вещества к массе смеси умножают на 100%:
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 Массовую долю элемента в соединении рассчитывают как отношение этой величины к молярной массе всего соединения:
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                                       Вариант 1

1. Вычислить массовые доли металлов в сплаве, называемом дюралюмином, если известно, что образец такого сплава был получен при сплавлении                       15 г меди, 9 г марганца. 3 г магния и 267 г  алюминия.                                  
 2.Массовая доля хрома в нержавеющей стали составляет 12%. Вычислите массу хрома, который  содержится в  детали массой 40кг, сделанной из этой стали.

3. Из 12 г загрязненного аспирина после очистки было получено 11,94 г чистого вещества. Какова массовая доля примесей в исходном аспирине?

                                       Вариант 2

1. Вычислить массовые доли металлов в сплаве, называемом дюралюмином, если известно, что образец такого сплава был получен при сплавлении                       30 г меди, 18 г марганца. 6 г магния и 534 г  алюминия.   

  2.Массовая доля меди  в  образце латуни  составляет 60%.  Вычислите массу  меди, которая   содержится в изделии  массой 25 кг, изготовленном  из этой латуни.

   3. Какую  масса известняка  надо взять для получения 200 г чистого карбоната кальция?  Массовую долю карбоната кальция считать равной 80%   

